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Die Nassbehandlung von Geweben und Maschenwaren in einer als Foulard bezeichneten
Maschine. Beim Vorgang des Bleichens, Färbens, Imprägnierens, Mattierens und anderer
Vorgänge der Textilveredelung werden die Stoffbahnen breit und faltenlos durch einen
Trog über Walzensysteme geführt.
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