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Beim Karbonisieren [auch Carbonisieren] werden der Wolle zellulosehaltige Bestandteile
entnommen. Die Wolle wird mit einer milden Saure behandelt. Dabei werden die
pflanzlichen Teile bruchig und konnen durch Ausblasen entfernt werden.
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